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Meranti

LAUBHOLZER/TROPISCHE HOLZER

Laub- und Tropenhdélzer kommen oftmals im Fensterbereich oder als Terrassenbelage
zum Einsatz. Zahlreiche hier nicht erwdhnte Laubholzer wie Buche oder Ahorn finden im
Innenbereich als Ausstattungsholz ihre Verwendung.

Eiche

Verwendung fiir Fenster,
Tiiren und Fachwerk

> Splint gelblich

- > Kern hell-braunlich nachdunkelnd

> Mitunter sehr gerbstoffreich, was zu

— - : : Trocknungsverzdgerungen fihren kann
| > Sehr stabiles, hochwertiges Bauholz

Meranti

Verwendung fiir Fenster
und Terrassenbdéden

> Splint gelblich
> Kern rétlich/braun
> GleichmaBige Maserung

Teak

Verwendung fiir Fenster, Mébel
im AuBenbereich

> Splint hell

> Kern oft rétlich/braun

> Im Kern hoher Kautschukanteil

> Verfarbungen bei der Beschichtung
> Trocknungsschwierigkeiten

Bankirai (Yellow Balau)
Verwendung fiir Terrassenbdden
> Hohe Rohdichte
> Daher oftmals schwierig

in der Bearbeitung
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Vor den Anstricharbeiten oder besser
noch vor der Verwendung dieser Werk-

stoffe empfiehlt sich eine Beratung mit
unserer Anwendungstechnik.

HOLZWERKSTOFFE

Immer mehr Holzwerkstoffe finden ihren Einsatz im
AuBenbereich. Hier ist besondere Vorsicht geboten. Fur
die AuBBenanwendung durfen ausschlieBlich Holzwerkstoffe
der Nutzungsklasse 3 eingesetzt werden.

Selbst wenn Holzwerkstoffe flr diesen Bereich geeignet sind, hei3t das nicht auch
zwangslaufig, dass sie aus beschichtungstechnischer Sicht unproblematisch sind,
beispielsweise sind Seekieferplatten und OSB-Platten vollig ungeeignet (siehe
hierzu auch das BFS-Merkblatt Nr. 18).

Bei Multiplex- bzw. Mehrschichtplatten wirkt sich die Feuchtebeanspruchung im
AuBenbereich vor allem auf die obere Decklage aus. Die Decklage und als Folge
auch die Beschichtung kénnen reiBen, so dass Feuchtigkeit unter die Beschich-
tung und in die Holzwerkstoffplatte gelangen kann.

Die oberste Decklage sollte nach unseren Erfahrungen mindestens 7 mm betragen,
die Sichtseite geburstet.
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KONSTRUKTIVER
HOLZSCHUTZ

FUr die Beanspruchung von Holzbauteilen ist nicht nur die
Bewitterung, sondern auch der konstruktive Holzschutz
mafBgebend (hierzu auch DIN EN 927 -1). Bereits bei der
Planung sollte dieser stets im Vordergrund stehen und
seine Grundregeln beachtet werden.

Konstruktiver Holzschutz erfordert besondere Planungssorgfalt, d. h. Feuchteschutz
im bauphysikalischen Sinne: Verhinderung von Feuchtigkeitskonzentrationen;
Verhinderung von zu starker Dampfdiffusion und kapillarer Feuchtigkeitsbewegung.
Stehendes Wasser auf Holzbauteilen ist zu verhindern; Holz, das nass wurde, muss
wieder austrocknen kénnen.

Welche Grundregeln gilt es zu beachten?

Die Piktogramme in dieser Ubersicht stellen die wichtigsten Kriterien eines
guten konstruktiven Holzschutzes auf einen Blick dar.

Der Abstand zum Boden sollte
mindestens 30 cm betragen,
dadurch wird verhindert, dass
anfallendes Oberflachenwasser
auf die sensiblen Hirnholzflachen
zurickprallt.

HinterlGftung von Fassaden
verhindert einen Feuchtestau.
Hierbei ist es wichtig, dass vor
der Montage der Fassadenver-
kleidung auch die Ruckseite
grundiert wird.

Bewitterte Hirnholzflachen
und waagerechte Holz-
flachen sollten méglichst
durch Abdeckungen wie
Bleche aus Kupfer, Zink oder
Edelstahl geschitzt werden.

Den Kontakt mit Pfosten und
Balken direkt zum Erdreich
vermeiden! Hierbei hilft die
Verwendung von StanderftBen.
Bohrlécher sollten nur an den
vom Wetter abgewandten
Seiten angebracht werden.

StoBverbindungen eignen sich,
um ldngere Fassadenprofile im
Hirnholzbereich zu schitzen.
Diese sind so anzulegen, dass
anfallendes Wasser abgeleitet
wird und abtropfen kann.

Tropfkante an lotrechten
Bauteilen dient zur schnelleren
Wasserableitung.
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DIE RICHTIGE VORBEHANDLUNG
IST DIE GRUNDLAGE FUR EIN
PERFEKTES ERGEBNIS

Erforderliche MaBnahmen: Ist-Zustand des Holzes:

Neues Holz

Hier reicht ein Anschleifen mit Schleifvlies und Saubern. Es
ist keine spezielle Vorbehandlung notwendig. Jedoch muss
berlcksichtigt werden, dass hier auch wirklich ausschlie3lich
neues, unbewittertes Holz zu verstehen ist.

Unbehandelte Flachen

Unbehandelte Flachen werden oftmals auch als neu bezeichnet,
da sie noch nicht gestrichen sind. War das Holz aber bereits
der Witterung und Sonnenlicht ausgesetzt, findet schon nach

kurzer Zeit ein Ligninabbau statt. Das Holz ist nicht mehr Schleifen
uneingeschrankt tragfahig und die Anhaftung von Anstrichen ist hier
wird dadurch nachteilig beeinflusst. unbedingt

notwendig!

Verwittertes Holz

Das Holz war bereits der Witterung stark ausgesetzt.
Visuelle Vergrauungen sind mitunter auch Ansiedelungen
von Mikroorganismen.

> Ein Reinigen mit JOTUN KRAFTVASK, grindliches
Nachwaschen und das Schleifen/Bursten nach Trocknung
der Flachen ist notwendig.

Messung der
Holzfeuchte

Holzbauteile missen vor einer 3 g Y i
Beschichtung trocken sein. : 5]
Die Holzfeuchtigkeit sollte 18 % . ;

nicht Gbersteigen. Bei erhéhter S
Holzfeuchte die Bauteile trocknen %
lassen bzw. der Ursache nach- '

gehen und diese beseitigen.

Siete W= P
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Eine sorgfaltige Begutachtung der Oberflache ist von entscheidender
Bedeutung fur die richtige Bearbeitung des Holzes. Um die optimalen
MaBnahmen ergreifen zu kbnnen, muss zunachst geklart sein, ob es sich
um neues Holz handelt oder es bereits bewittert ist. Auch eventuelle
Altbeschichtungen sollten genau untersucht werden. Die nachfolgende
Aufstellung gibt anschaulich Hilfestellung.

Ist-Zustand der Altbeschichtung: Erforderliche MaBnahmen:

Tragfahigkeit von Beschichtungen

Mit dem Klebebandtest oder durch Kratzen kann dies gut
festgestellt werden. Haben vorhandene Altbeschichtungen
keine tragfahige Verbindung zum Untergrund, mussen diese
sowie vergraute Holzteile bis auf gesundes Holz entfernt
werden. Tragfahige Altbeschichtungen missen angeschliffen
werden, um eine Verbundhaftung flr folgende Beschichtungen
sicherzustellen. AnschlieBend grindlich abstauben.

Oberflachenpilze/Mikroorganismen

Verschmutzungen mussen vor dem Schleifen/Streichen

mit JOTUN KRAFTVASK gereinigt werden. Das Reinigungs-
konzentrat mit ca. 10 Teilen Wasser verdlUnnen, auf die
trockene Flache auftragen und nach einer Einwirkzeit von

ca. 10-15 Minuten reinigen und mit reichlich Wasser abspulen
(Technisches Datenblatt beachten).

Harzausscheidungen

Nadelhélzer sind mitunter sehr harzreich. Dunkle
Beschichtungen beglnstigen den Harzfluss zusatzlich.
Harzgallen ausstemmen, ausbrennen und mit Nitro
auswaschen. GroRe Stellen ggf. holztechnisch erneuern
lassen. Wenn moglich, helle Farbtone verwenden.

Holzzerstorende Pilze

Pilz-/Fruchtkérper sind zumeist auf eine dauerhaft
erhdhte Holzfeuchtigkeit (> 20 %) zurlckzuflhren. Haufig
sind konstruktive Schwachstellen die Ursache. Hier helfen
nur eine Beseitigung der Schwachstellen und eine Holz-
erneuerung.

Blauepilz

Blauepilzbefall bei Nadelhdlzern, es zeigen sich blaulich/
schwarze Verfarbungen. Flachen grtndlich schleifen

und anschlieBend mit Blaueschutz (VISIR OLJEGRUNNING
Pigmentert) grundieren.
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Erforderliche MaBnahmen: Ist-Zustand des Holzes:

Unzureichender Hirnholzschutz

Hirnholzflachen saugen bis zu 200-mal mehr als die Flache.
Eine sorgfaltige Bearbeitung/Versiegelung ist zwingend
notwendig. Bei waagerechten Flachen bietet sich eine
Abdeckung an. Flachen mehrmals nass-in-nass mit den
Grundierungen VISIR OLJEGRUNNING Pigmentert bzw.
TREGRUNNING Klar bis zur Sattigung bearbeiten.

Scharfe Kanten

Scharfe Kanten verursachen eine so genannte Kantenflucht.
Eine ausreichende Schichtstarke kann nicht aufgebracht
werden. Kanten sind mit einem Radius von ca. 2 mm

zu runden.

Schaden durch unzureichende oder
defekte Glasversiegelungen

Nicht intakte Glasversiegelungen flihren zu einer erhéhten
Holzfeuchtigkeit. Anstriche werden unterwandert und kénnen -,
abgedrickt werden. Faulnisschaden sind zu befirchten. Versiegelungen
Glasversiegelungen regelmaBig auf Funktionstichtigkeit hicht
Uberprifen und gegebenenfalls erneuern. liberstreichen.

Verfarbungen durch Holzinhaltsstoffe

Durch Holzinhaltsstoffe kbnnen sich Verfarbungen im Anstrich
abzeichnen. Bei moglicher Gefahr (bei hellen Farbtdnen) ist
zur Verhinderung der zusatzliche Einsatz eines Sperrgrundes
(KVIST- og SPERREGRUNNING) empfehlenswert.

Risse an Holzwerkstoffplatten

Holzwerkstoffplatten (Mehrschichtplatten) bestehen
mitunter aus Schélfurnieren. Bei zu dinnen Schichten kann
es zu Rissbildungen kommen. Die oberste Decklage sollte
mindestens 7 mm betragen und gebUrstet sein. Kontaktieren
Sie bitte die technische Beratung.

KVIST- og SPERREGRUNNING  § B JOTAPROFF TACKANDE
' *” UTEGRUND

Isolierender matter, weiBBer Sperrgrund fiir

Kvist-0g [ . . -
slarreyrunnlﬂ!i| = die Anwendung im AuBen- sowie Innen- Wasserbasierende, weiB deckende Holz-

bereich. Bl grundierung, mit gutem UV-Schutz.

Gute haftvermittelnde Eigenschaften. Speziell fiir die Renovierung entwickelt.
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REINIGUNG DES
UNTERGRUNDES

Vor einer Uberarbeitung miissen Verschmutzungen
durch Pilze, Algen, Kreidung des Altanstriches und
Staubablagerungen etc. mit JOTUN KRAFTVASK
entfernt werden.

Verschmutzungen sowie Oberflachen- (FlachstrahldUse) die Flache mit

pilze oder Algen sind mit bloBem Auge reichlich Wasser griindlich abgesplilt
zu erkennen (schwarze bzw. grinliche (Arbeitsdruck dem jeweiligen Bau-
Punkte). Gerade auch auf unbehandel- teil angepasst). Nachdem die Flache
ten, direkt bewitterten Flachen treten getrocknet ist (bei trockenem, schébnem
haufig Oberflachenpilze auf, die oftmals Wetter in der Regel nach 2-3 Tagen,
als Vergrauung des Holzes wahrgenom- Holzfeuchtigkeit unter 18 %), kann eine

men werden. Zur Behandlung empfehlen  Weiterbearbeitung erfolgen.
wir unseren Reiniger JOTUN KRAFTVASK,
der je nach Verschmutzungsgrad mit

ca. 10 Teile Wasser verdinnt und auf

die trockene Flache aufgetragen wird.
Bei groBen Flachen eignet sich auch ein
Spruhgerat. Nach einer Einwirkzeit

von ca. 10-15 Minuten wird die Flache
gereinigt und am besten unter Zuhilfe-
nahme eines Hochdruckreinigers

Zur regelmaBigen, jahrlichen Unterhalts-
reinigung bietet sich JOTUN HUSVASK
an. Eine regelmaBige Reinigung ver-
langert die Haltbarkeit des Anstrichs,
eventuelle Schaden werden zeitnah
erkannt und kénnen somit kostenglnstig
beseitigt werden.

Vor der Renovierung 4 RegelmaBige Reinigung

JOTUN KRAFTVASK *Jon JOTUN HUSVASK

Unser hochwirksames Reinigungsmittel Wird im AuBenbereich zur Reinigung der
auf alkalischer Basis entfernt effektiv ' . Fassade empfohlen. Es entfernt effektiv
Oberflachenpilze, Fett, RuB und Nikotin. ' Schmutz, RuB, Pollen, Salz, Fett und Pilze.




geschliffen und grundiert mit
JOTAPROFF TACKANDE UTEGRUND

SCHLEIFEN
UND BURSTEN

FUr optimale Ergebnisse mlssen

nach dem Reinigen lose, verwitterte,
vergraute Holzfasern und nicht mehr
tragfahige Altanstriche mittels Schleif-
papier, Kdrnung von P 60-P 100, in
Faserrichtung des Holzes entfernt
werden.

Hierzu eignen sich, dem jeweiligen Bauteil
entsprechend, Schleifmaschinen wie Schwing-,
Exzenter- oder Dreieckschleifer.

Ist das Holz schon langer bewittert und sind die
Friah- und Spéatholzzonen ausgepragter, empfiehlt
sich auch das AusbUrsten mit sogenannten Zirkular-
bursten (80er oder 100er) oder Messingblrsten, um
auch die tiefer liegenden Frihholzzonen grindlich
zu bearbeiten, und erst danach zu schleifen.

Auf den Einsatz von Stahlbursten sollte verzichtet
werden, da hier eventuell zurtckbleibende Stahl-
partikel dunkle Rostverfarbungen bei den Anstri-
chen verursachen kénnen.

Um einen ausreichenden Farbauftrag im Kanten-
bereich zu gewéahrleisten, muss beim Schleifen
darauf geachtet werden, dass scharfe Kanten mit
einem Radius von ca. 2 mm gerundet werden. Bei
scharfen Kanten entsteht durch die sogenannte
Kantenflucht ein reduzierter Farbauftrag, was wie-
derum mit einer klrzeren Haltbarkeit des Anstriches
verbunden ist.

Nach dem Schleifen ist ein sorgféaltiges Entstauben
der Flachen notwendig, dies kann mit einem Staub-
besen oder Druckluft erfolgen.

Ist der Altanstrich noch intakt und soll nur auf-
gefrischt werden, kann hier nach einer Reinigung
mit einem feinen Schleifpapier P 120-P 150 oder
Schleifvlies die tragfahige Altbe-
schichtung angeraut werden,
um eine Verbundhaftung flr

nachfolgende Anstriche
sl herzustellen; glan-

zende Anstriche
sind matt zu
schleifen.

Ein ,,Must-have“ fir Profis

Ein sehr effektiver Helfer bei der Vorbereitung
von stark bewittertem Holz ist die sogenannte
Zirkularbirste.
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ANSTRICHE UND

LASURNACHSTELLUNG

Lasierend, deckend, gedlt - Vorvergrauung oder Lasurnachstellung - ganz gleich,
woflr Sie sich entscheiden, in jedem Fall erzielen Sie mit den innovativen Beschichtungs-
systemen Ergebnisse, die sich sehen lassen kénnen und lange schdn bleiben.

Grundieren

Neues Holz muss bei filmbildenden Systemen generell
impragniert und grundiert werden. Mit den JOTUN Grundie-
rungen TREGRUNNING Klar (I6semittelhaltig) oder VISIR
OLJEGRUNNING Pigmentert (wasserbasierend) erzielen Sie
gleichzeitig einen Schutz gegen Faulnis und Pilzbefall. Mit
VISIR OLJEGRUNNING Pigmentert fihren Sie bei Nadelholzern
eine Bldueschutzimpragnierung, Grundierung und Hirnholzver-
siegelung mit einem Produkt aus.

Bei Renovierungen muissen rohe und saugende Holzflachen
sorgfaltig grundiert werden. Das Saugverhalten kénnen Sie
leicht durch eine Benetzungsprobe mit Wasser feststellen.
Traufeln Sie hierzu Wasser auf die geschliffene, vorbereitete
Flache. Breitet sich die Feuchtigkeit schnell aus, ist ein
Grundieren notwendig, um das Saugverhalten zu egalisieren.

Hierzu verwenden Sie bei Lasuranstrichen TREGRUNNING Klar
(I6semittelhaltig), VISIR OLJEGRUNNING Pigmentert (beige
pigmentiert, wasserbasierend) und bei deckenden Anstrichen
JOTAPROFF Tackande Utegrund. Dabei auch die Hirnholz-
flachen (Schnittflachen) satt nass-in-nass mehrmals grundie-
ren sowie eventuell vorhandene Risse im Holz ebenfalls satt
ausgrundieren. Die Grundierung darf auf der Oberflache keinen
dickschichtigen Film bilden. Bei Hart- und/oder Tropenhdlzern
nur die l6semittelhaltige Grundierung verwenden! (Beachten
Sie hierzu auch das technische Datenblatt.)

Nach dem Grundieren die Flachen vor einer Weiterbearbei-
tung mindestens 24 Stunden trocknen lassen (JOTAPROFF

6 Stunden)! Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit
verldngern die Trocknung. Die Grundierung sollte sich vor ei-
ner Uberarbeitung nicht mehr klebrig anfiihlen. Spachtelarbei-
ten an Holzflachen im AuBenbereich sollten nicht ausgefthrt
werden. Beim Fachwerk werden breitere Risse, meist waage-
rechte, in denen sich Feuchtigkeit einlagern kann, mit artglei-
chem Holz ausgespant.

Nun kann die weitere Behandlung mit einer Lasur

(z. B. TREBITT HOLZLASUR, DEMIDEKK STRUKTURLASYR)
oder einem deckenden Anstrichmaterial (z. B. DEMIDEKK
OLJETACKFARG, DEMIDEKK ULTIMATE TACKFARG

oder DEMIDEKK ULTIMATE HELMATT) erfolgen.

Zwischenanstrich und Schlussanstrich

Ein korrekter Anstrichaufbau besteht aus einer Grundierung,
einer Zwischenbeschichtung und einem Schlussanstrich. An
extrem belasteten Bauteilen, wie Balkonen, Ortgangbrettern,
Dachaufbauten oder Fenstern empfehlen wir generell einen
zusatzlichen Zwischenanstrich. Die Grundierung sollte mit
einem Schleifvlies angeschliffen werden, um aufstehende
Holzfasern zu entfernen, anschlieBend wird die Flache

* Weitere Informationen, z. B. zu den Schichtstarken, entnehmen Sie bitte unseren
aktuellen technischen Datenblattern.

abgestaubt. Auf die vorbereitete Flache erfolgt der Zwischen-
anstrich mit dem gewilinschten Anstrichmaterial lasierend
oder deckend.

Lasierend

Der Zwischenanstrich mit TREBITT HOLZLASUR (I6semittel-
haltig) oder DEMIDEKK STRUKTURLASYR (wasserbasierend)
wird unverdinnt im gewlnschten Farbton gleichmaBig aufge-
tragen, hierbei darauf achten, dass nicht zu mager* gestrichen
und die Lasur im Maserverlauf nachgezogen wird.

Nach der Trocknung erfolgt ein zweiter Anstrich mit TREBITT
HOLZLASUR oder DEMIDEKK STRUKTURLASYR, ebenfalls
unverdlnnt. Bei stark bewitterten Bauteilen empfiehlt sich
noch ein zusatzlicher Anstrich. Auf Fenstern muss nach dem
Grundieren generell ein dreimaliger Anstrich erfolgen (Hier nur
TREBITT HOLZLASUR verwenden).

Deckend

Der Zwischenanstrich mit DEMIDEKK OLJETACKFARG
(I6semittelhaltig), DEMIDEKK ULTIMATE TACKFARG (wasser-
basierend/seidenglanzend) oder DEMIDEKK ULTIMATE
HELMATT (wasserbasierend/matt) wird unverdinnt im ge-
wulnschten Farbton gleichmaBig aufgetragen, hierbei darauf
achten, dass nicht zu mager* gestrichen wird. Nach der
Trocknung erfolgt ein zweiter Anstrich mit DEMIDEKK
OLJETACKFARG, DEMIDEKK ULTIMATE TACKFARG oder
DEMIDEKK ULTIMATE HELMATT, ebenfalls unverdinnt.

Bei stark bewitterten Bauteilen empfiehlt sich noch ein zu-
satzlicher Anstrich. Auf Fenstern muss nach dem Grundieren
generell ein dreimaliger Anstrich erfolgen (Hier DEMIDEKK
Infinity Details verwenden).

Olen - Vorvergrauung

Neue (unbehandelte) Fassadenverscha-
lungen, Dachuntersichten etc. kénnen
auch mit unserem Vergrauungsol
DEMIDEKK LASYROLJA (Premium Holzdl)
1-2 mal in verschiedenen Grautdénen gedlt
werden.

Dies dient einer gleichmaBigen, schénen
grau anmutenden Oberflachenbehandlung
und stellt keine Beschichtung nach

DIN EN 927 bzw. einen Holzschutz nach
DIN 68800 dar.

Ab

| |h!

Wenn gewiinscht, ist auch ein Olen in
verschiedenen Holzfarbténen oder Bunt-
tédnen moglich.




LASURNACHSTELLUNG

Wenn alte, verwitterte, graue und JOTAPROFF Tackande Utegrund
unansehnliche Holzflachen im AuBen- im Farbton ,Renogrund HELL" oder
bereich wieder hell, frisch und wie neu »Renogrund DUNKEL" gleichmaBig
aussehen sollen, kann eine Lasurnach- aufgetragen.

stellung (das JOTUN Renoviersystem)
zur Anwendung gelangen. Gleichzeitig
wird erreicht, dass sich die Renovierungs-
intervalle gegentber einem herkémm-
lichen Lasurauftrag deutlich verlangern.

Nach Trocknung und leichtem Zwischen-
schliff mit einem Schleifvlies erfolgt
dann ein zweimaliger Lasuranstrich mit
TREBITT HOLZLASUR oder DEMIDEKK
STRUKTURLASYR. Auf Fenstern sollte
Hierzu wird auf die vorbereite (ge- generell ein dreimaliger Lasuranstrich
reinigte und geschliffene) Flache ein erfolgen (Hier nur TREBITT HOLZLASUR

Grundierungsanstrich mit verwenden).

HOLZSCHUTZPRODUKTE
UND HILFSMITTEL

Beschichtungsaufbau auf maBhaltige Bauteile/Fenster
(lasierend)

Lasierender Aufbau Losemittelhaltig

Grundieren TREGRUNNING KLAR

Hierbei auch V-Fugen und
Risse satt ausgrundieren

1. und 2. Zwischenanstrich
und Schlussanstrich
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Beschichtungsaufbau auf maBhaltige Bauteile/Fenster (deckend)

Deckender Aufbau Losemittelhaltig Wasserbasierend*
Grundieren TREGRUNNING VISIR OLJEGRUNNING JOTAPROFF
KLAR Pigmentert Tackande Utegrund

Hierbei auch V-Fugen und
Risse satt ausgrundieren

DEMIDEKK INFINITY
Details

1. und 2. Zwischenanstrich
und Schlussanstrich

Langdlig, Trockenzeit beachten

Beschichtungsaufbau auf nicht ma3haltige Bauteile (lasierend)

Lasierender Aufbau Losemittelhaltig Wasserbasierend

Grundieren TREGRUNNING KLAR VISIR OLJEGRUNNING Pigmentert

Hierbei auch Hirnholzflachen
und Risse satt ausgrundieren

Zwischenanstrich
und Schlussanstrich

Holzlasur

Langolig, Trockenzeit beachten

An extrem belasteten Bauteilen wie Balkonen, Ortgangbrettern, Dachaufbauten etc. empfehlen wir einen zusatzlichen Zwischenanstrich.
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Beschichtungsaufbau auf nicht maBhaltige Bauteile (deckend)

Deckender Aufbau Losemittelhaltig Wasserbasierend Wasserbasierend matt

Grundieren TREGRUNNING VISIR OLJEGRUNNING
Klar Pigmentert

JOTAPROFF
Tackande Utegrund
Hierbei auch

Hirnholzflachen
und Risse satt
ausgrundieren

DEMIDEKK ULTIMATE DEMIDEKK ULTIMATE
TACKFARG HELMATT

Zwischenanstrich DEMIDEKK

und Schlussanstrich OLIZIACRAARE

An extrem belasteten Bauteilen wie Balkonen, Ortgangbrettern, Dachaufbauten etc. empfehlen wir einen zusatzlichen Zwischenanstrich.

*Besteht die Gefahr des Durchschlagens der Holzinhaltsstoffe, empfehlen wir nach der Grundierung einen Zwischenanstrich
mit KVIST- og SPERREGRUNNING.

Holzflachen 6len (auBBen)

Wasserbasierend

Waagrechte Holzflachen:
1 x nass-in-nass bis zur Sattigung 6len
- Uberschuss entfernen.

Senkrechte Holzflachen:
1 x bis zur Sattigung 6len - Uberschuss
entfernen. Zur Erhéhung der Stand-

zeit ist nach Trocknung ein zweiter
Arbeitsgang moglich.

TREOLJE V* DEMIDEKK LASYROLJA

*Geringere Standzeiten als bei DEMIDEKK Terrasslasyr.
Farblos muss im AuBenbereich abgetdont werden.
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Beschichtungen im Innenbereich (nur wasserbasierend)

Aufbau

Deckender Aufbau

Lasierender Aufbau

Grundanstrich der rohen KVIST- og SPERREGRUNNING PANELLAKK
Holzstellen ’
GJOTUN !; $IOTUN
Kvist- )
Sner:ezzu:%mg = Panellakk
Zwischenanstrich SENS PANELLAKK
und Schlussanstrich
L ' J]
" o | —
G FIOTUN

'sens.

U1 veqs /pAnEL /LIS B

Hilfsmittel und Zusatzprodukte

Panellakk

Produkt Einsatzbereich Produkt Einsatzbereich
Li 4l
Vor der Renovierung zum DEMIDEKK Wirksames Entfernungs-,
JOTUN Reinigen von verschmutzten, TERRASSFIX Reinigungs- und Aufhell-
KRAFTVASK vergrauten Holz-, Putz- und an mittel in einem. Basiert
Betonfachen auf Laugen und anderen
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WISSENSWERTES
FUR BESTANDIG

I

SCHONE ERGEBNISSE

Gewusst wie - oft sind es kleine Tricks und Kniffe, die
Ihnen die Arbeit leichter machen und flr ein gutes
Gelingen sorgen. Deswegen haben wir lhnen in diesem
kleinen Glossar noch einige Tipps und Infos rund um
den perfekten Holzschutz zusammengestellt.

Werkzeuge

Mit hochwertigen, speziell auf den
Untergrund und den Beschichtungs-
stoff abgestimmten Pinseln und Bursten
kdnnen Sie leichter arbeiten und bessere
Ergebnisse erzielen.

Werkzeugreinigung

Hier bietet sich der Einsatz unseres
Pinselreinigers JOTUN PENSELRENS an.
Holzinhaltsstoffe

Die Holzer Eiche, Mahagoni, Teak,
Hemlock, Red Cedar u. a. enthalten

wasserldsliche Inhaltsstoffe, die
besonders bei sehr hellen, wasser-
basierenden Anstrichen austreten
und so die Anstrichoberflache verfarben
koénnen. Gleiches gilt fur Lignin, den
zellulosen Leimstoff, der bereits nach
kurzer UV-Einwirkung wasserléslich
wird und bei wassrigen Produkten an
die Oberflache treten kann. Dieses so
genannte ,,Durchbluten” kann bei
deckenden Anstrichen durch ein
|6semittelhaltiges Anstrichsystem
(DEMIDEKK OLJETACKFARG)

oder wasserbasierend (KVIST- og
SPERREGRUNNING) weitestgehend
verhindert werden.




Wissenswertes | 19

Hirnholz

Die Hirnholzflachen sind bis zu 200-mal
saugfahiger, daher Hirnholzer immer mit
mehreren Grund- und Endanstrichen nass-
in-nass bis zur Sattigung bearbeiten.

Waagerechte Flachen

Waagerechte Flachen sollten nach
Moglichkeit vermieden oder durch eine
Abdeckung geschutzt werden. Andern-
falls empfehlen wir, mindestens zwei
zusatzliche Endanstriche aufzubringen
und Renovierungen in klrzeren Inter-
vallen durchzufUhren (siehe Bereich:
,Konstruktiver Holzschutz”).

Terrassenbodden

Terrassenbdden werden durch nicht
abflieBendes Wasser und UV-Strahlung
stark belastet. Zum Schutz eignen sich
speziell entwickelte Holzodle, wie z. B.
DEMIDEKK TERRASSLASYR bzw.
TREOLJE V Holzél. Das Holzdl auf die
gereinigte und trockene Flache nass-
in-nass bis zur Sattigung auftragen und
den Uberschuss entfernen, dabei darauf
achten, dass sich kein Film bildet. Bei
neuen, insbesondere tropischen Hart-
holzern, empfiehlt sich eine Benetzungs-
und Anstrichprobe. das Holzél muss in
das Holz eindringen.

Fenster und Sprossen

Bei der Fensterbehandlung im AuBenbe-
reich sollten keine zu dunklen Farbténe
eingesetzt werden. Durch starke Warme-
einwirkung infolge Sonnenbestrahlung
kénnen Quell- und Schwindbewegungen
im Holz und des Anstriches zu Riss-
bildungen und somit zu Feuchtigkeits-
einwirkung fuhren.

Durch starkes Aufheizen kann es, je

nach Holzart, zu vermehrtem Harzfluss
kommen sowie auch einer Erweichung
des thermoplastischen Anstriches. Dies
hat zur Folge, dass es partiell zu Ver-
klebungen kommen kann. Fenster und
Sprossen werden durch die Lichtrefle-
xion der Glasflache besonders belastet.
Daher empfehlen wir immer 1-2 zusatzli-
che Anstriche. Die Wetterschenkel leiden
besonders unter Witterungsverhaltnissen
und mussen friher nachgearbeitet und
renoviert werden. Eine Abdeckung mit
speziellen Aluminium-Abdeckprofilen
bietet sich an.

Verarbeitung

Vor der Verarbeitung muss der Dosen-
inhalt gut aufgertihrt werden. Uber unser
Multicolorsystem angemischte Farbtdne
mussen vor der Verarbeitung auf Rich-
tigkeit Uberpruft werden.

Bei zu beschichtenden Holzuntergrin-
den muss die Holzfeuchtigkeit unter
18 % liegen. Bitte Verarbeitungshinweise
und Systemempfehlungen geman den
aktuellen technischen Datenblattern
(www.jotun.com) beachten. Nicht bei
direkter Sonneneinstrahlung streichen.

Renovierungsintervalle

Die Haltbarkeit von Beschichtungen im
AuBenbereich und deren Schutzdauer ist
von verschiedenen Faktoren abhangig.
Zum Beispiel von dem Klima, der Lage
des Objektes/Klimazonen, den konstruk-
tiven Gegebenheiten etc. Hilfreich ist
hierbei auch das BFS Merkblatt Nr. 18
(Tabelle C2 Planung der Folgeinstand-
haltungsintervalle).

Anstriche auf Holz halten nicht unbe-
grenzt. Der Zustand des Anstrichaufbaus
sollte jahrlich Uberpraft werden, um
gegebenenfalls reagieren zu kénnen. Re-
gelméBige Pflege- und Wartungsarbei-
ten sparen Geld und Arbeitszeit durch
geringeren Aufwand. Eine regelmaBige
Reinigung kann mit unserem Reiniger
JOTUN HUSVASK ausgefuhrt werden.
Fachbetriebe sollten ihren Auftraggeber
hierGber informieren und einen War-
tungsvertag anbieten.

Viele
zusatzliche
und niitzliche

Informationen
auf jotun.com
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